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WEBER L POHJATASOITE
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o Hyvat tydstbominaisuudet

* Riittoisa

e Hyva tayttavyys

* Sertifioitu EPD-ymparistdseloste

* Tuote on listattu Pohjoismaisen Ymparistdmerkinnan

rakennustuotetietokantaan ja sitd voidaan kayttaa Jout-

senmerkityissa rakennuksissa.

KUVAUS
Polymeerisideaineinen ruiskutettava tai kasin levitettava
seinatasoite kuiviin sisatiloihin.

KAYTTOKOHTEET
Kuivien sisatilojen seina- ja kattopintojen tasoittaminen.
Tuote soveltuu kiviaineisten alustojen pohjatasoitukseen.

ALUSTA

Alustan pit&da olla puhdas, kiintea ja polyton. Tartuntaa
heikentavat aineet, kuten rasva, poly jne. on poistetta-
va. Varmistetaan, etté ruuvin- tai naulankannat eivat ole
yIh&alla. Epéatasaisuudet hiotaan pois.

Tasoitteen kulutuksenkestavyys ja maalatut alustat:
Tasoitteen tartuntaa maalipinnoille seké tasoitteen
kulutuksenkestavyyttd voidaan parantaa korvaamalla

10 % sekoitusvedesta weber MD 16 dispersiolla. Esim.
sakillisen L Pohjatasoitteen sekoitusvedestd korvataan n.
0,6 litralla MD 16 dispersiota. Vaihtoehtoisesti maalatut
pinnat voidaan tasoittaa weber JS Kipsilevytasoitteella
tai weber VT+ Valmistasoitteella ilman dispersion lisaysta.
Oikaisut maalipinnoille voidaan tehd& weber 410 Ohut-
rappauslaastilla ilman dispersion lisaysta, talldin vanhan
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TUOTEKUVAUS

TUOTEKORTTI

Menekki

n. 1,2 kg/m?/1 mm:n kerros

Suositeltava kerrospak-
suus

Osittain tasoitus: enintdan 5 mm, kokonaan
tasoitus: 1-3 mm

Vedentarve

n. 5,6 1/20 kg

Kayttolampotila

Tyovaiheessa on alustan, tasoitteen ja huo-
neen lampaotilan oltava yli +10 °C

Kayttoaika

n. 2 vrk veden lisdyksestd, peitetyssa astiassa

Kuivumisaika

n. 1vrk (+20 °C)

n. 2 vrk (+10 °C)

Kuivumisaika on riippuvainen kerrospak-
suudesta, ilmanvaihdosta ja lampotilasta
Tydmaaolosuhteet on jarjestettava niin, etta
tasoite kuivuu noin vuorokauden kuluessa
ruiskutuksesta.

Sideaine Polymeeriliima
Runkoaine Kalkkikivi, maksimi raekoko 0,6 mm
Paloluokka A2 (EN13501-1)

Rasitusluokka

RL 01..03

Vesitiiviys

Ei vedenkestava

Maalaustuoteryhma 2012

443.21 Kuivien tilojen tasoitteet.
811 Kuivatasoitteet koneelliseen levitykseen
RL 01..04

Varisavy

Valkeahko

Varastointiolosuhteet

Sailyvyysaika 24 kk valmistuspaivamaarasta
(avaamaton pakkaus, kuiva tila)

Pakkaus 20 kg:n sakki
GTIN-koodit 6415910020880 (20 kg)
Tuotehyvaksynnat CE, M1, EPD, Avainlippu

maalin sementin alkalisuudenkestavyys on varmistettava

koelevityksellad. Ennen tasoitusta tarkistetaan, ettd vanha

maalipinta on hyvin kiinni alustassaan.

Tiiviit betonialustat:

Tiiviilla betonipinnoilla saattaa joskus esiintyd tuoreen ta-
soituksen reikiintymista. lImiota voidaan vahentaa betoni-
alustan dispersiokasittelylla. weber MD 16 dispersio ohen-
netaan vedella 1:5 (dispersio:vesi) ja harjataan alustaan.
Dispersion annetaan imeytya betoniin ennen tasoitusta.
Tasoitusty® 1-2 tunnin kuluessa dispersion levityksesta.

HUOMIOI ENNEN KAYTTOA
Epdaselvissa tilanteissa ota yhteys Weberin tekniseen
neuvontaan.

SEKOITUS
Sakillinen (20 kg) jauhetta sekoitetaan n. 5,6 litraan
puhdasta vetta. Sekoitusaika laastisekoittimella on 3-5
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min. Tasoitemassaa seisotetaan n. 10 min, jotta sideaineet
liukenevat. Uudelleensekoituksen jalkeen tasoitemassa
on valmis kaytettavaksi. Kayttdaika on n. 2 vrk veden
lisayksesta. Markaa tasoitemassaa ei saa jattaa koneisiin,
letkuihin tai sekoitusastioihin yli suositusajan.

TYOOHJEET

Tasoite levitetdan tasoiteruiskulla tai kasin terasliipalla.
Osittain tasoituksessa kaytetaan n. 30 cm leveda teras-
lastaa. Kokonaan tasoituksessa kaytetdan n. 80 cm pitkaa
terasliippaa ja tasoitus suoritetaan kohtisuoraan edellista
vetoa vastaan. Ylimaarainen tasoite otetaan talteen ja
kaytetaan uudestaan. Katto voidaan jattaa myds ruisku-
pintaiseksi. Useampia paallekkaisia tasoitekerroksia vedet-
tdessa on varmistuttava siitd, etta edellinen tasoitekerros
on taysin kuivunut (n. 1 vrk) ennen seuraavan tasoiteker-
roksen ruiskutusta/vetoa. Kuivunut pinta hiotaan hienolla
hiontapaperilla ennen seuraavaa kasittelya. Tyovalineet ja
laitteet pestdan vedelld heti tydn paatyttya.

TUOTEKORTTI

PINNOITUS
Kuivunut pinta voidaan hionnan jalkeen pintatasoittaa we-
ber LR+ Pintatasoitteella tai weber VT+ Valmistasoitteella.

HUOMI!

Rakenteessa oleva liiallinen kosteus, esim. onteloista valu-
va vesi saattaa aiheuttaa tasoitteeseen ja muihin pintama-
teriaaleihin laikukkuutta. Tasoitteen joutuminen viemariin
on estettava tukkeutumisvaaran vuoksi.

HUOLTO-OHJE

Likaantuneesta tasoitepinnasta tahra voidaan varovasti
pyyhkia kostealla sienella tai liinalla. Jos tahra ei talla irtoa,
pinta voidaan tasoittaa uudelleen weber LR+ Pintata-
soitteella tai weber VT+ Valmistasoitteella. Pinta voidaan
myds maalata.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tuotteen kayttoon liittyvat rajoitukset: katso tarkemmat
tiedot Weberin suunnittelu- ja tydohjeista seka toimitu-
sehdoista.

NIMIKKEET
Tuotekoodi Nimi Pituus Leveys Korkeus Paino Lavalla GTIN
1011518 weber L Pohjatasoite 20 kg 480 mm 269 mm 122 mm 20 kg 48 6415910020880
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