Aweber

SAINT-GOBAIN

TUOTEKORTTI

WEBER FIRE MORTAR TULENKESTAVA

MUURAUSLAASTI

» Korkein kayttoldmpotila +1200 °C
» Laasti sitoutuu keraamisesti n. +700 °C lampotilassa
* Turvallinen kayttaa myos leivinuunien muurauksessa

KUVAUS

Kemiallisesti ja keraamisesti sitoutuva kuivalaasti puulam-
mitteisten tulipesien muuraukseen. Tiilena kaytetaan aina
tulipesaan tarkoitettuja tulitiilia.

KAYTTOKOHTEET

Tulipesissa ja tulipinnoissa kaytettavien tulitiilien muuraus
puilla lBmmitettavissa taloustulisijoissa, sisatiloissa. Ei so-
vellu poltettujen tiilien muuraukseen eika tulipesassakaan
isompien kolojen paikkaamiseen. Ei ulkotiloihin.

SEKOITUS

Pussillinen (5 kg) kuivalaastia sekoitetaan 0,8-0,9 litraan
puhdasta vetta. Sekoitetaan porakonevispilalla tai huolel-
lisesti muurauskauhalla. Sekoitusvalineiden ja -astioiden
on oltava ehdottomasti puhtaita, silla pienetkin maarat
epdpuhtauksia sekd mydskin sementtia tai kalkkia sisalta-
vat tuotteet pilaavat laastin! Sekoitus suoritetaan kahdes-
sa vaiheessa niin, ettd ensimmaéainen sekoitus suoritetaan
ohjetta pienemmalld vesimaaralla. Taman jalkeen laastin
annetaan liueta véhintaan 30 min. Sekoitetaan kevyesti
uudelleen, jolloin lisataan tarvittaessa loput vedesta, not-
keustarpeen mukaan. Sekoitettu laasti sailyy kayttdkelpoi-
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TUOTEKUVAUS

Menekki 2,4-2,6 | valmista massaa / 5 kg:n pussi. Tama
riittaa n. 20 tulitiilen muuraamiseen.

Sideaine Vesilasi

Runkoaine Kvartsihiekka 0-0,5 mm

Paloluokka Al

Sailyvyysaika n. 24 kk valmistuspaivamaarasta
(avaamaton pakkaus, kuiva tila)

Varastointiolosuhteet

Pakkaus 5 kg:n pussi. 15 kg:n sakki.

GTIN-koodit 6415910031718 (5 kg)

6415910049256 (15 kg)

sena astiassa jopa vuorokausia, mikali veden haihtuminen
laastista on estetty tiiviin kannen avulla. Laastin pintaan
voidaan sailytyksen yhteydessa lisata pieni vesikerros.

TYOOHJEET

Valmiin laastin lampotilan on oltava yli +10 °C ja ilman,
seka tulitiilien lampodtilan on oltava yli +5 °C. Isommis-

sa tulisijoissa, kuten takat ja leivinuunit, joissa voidaan
kerralla polttaa 5-10 kg puuta, on muuraus tehtava aina
lapetiilimuurauksena vahintaan 1/3 tiilen limitystd noudat-
taen. Muurauksessa kaytetdan 1-2 mm:n saumapaksuutta.
Ennen tulisijan kayttdéonottoa muurauksen on annettava
kuivua ensin 2-3 viikkoa luukut ja pellit auki. Kuivatuksen
apuna voidaan viimeisella viikolla kayttaa lampopuhallinta.
Taman jalkeen suoritetaan ensimmainen lammitys pienella
tulella, korkeintaan puolen tunnin ajan. Seuraavina 3-5
vuorokautena lammitetaan vield pienella tulella korkein-
taan 1-2 tuntia kerrallaan. Jokaisen kuivauslammityksen
jalkeen jatetaan suuluukku ja pellit auki.

HUOLTO-OHJE

Tulipesassa syntyneet pienet vauriot ja kolot muuraussau-
moissa tai tulitiilissa korjataan weber fire repair korjaus-
massalla.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tuotteen kayttoon liittyvat rajoitukset: katso tarkemmat
tiedot Weberin suunnittelu- ja tydohjeista seka toimitu-
sehdoista.
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Aweber TUOTEKORTTI

SAINT-GOBAIN
NIMIKKEET
Tuotekoodi Nimi Pituus Leveys Korkeus Paino Lavalla GTIN
1013723 weber Fire Mortar 5 kg 140 mm 190 mm 390 mm 5 kg 108 6415910031718
1022225 weber fire mortar 15 kg 480 mm 270 mm 122 mm 15 kg 48 6415910049256
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